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ОЧИСТКА  СТОЧНОЙ  И  ПИТЬЕВОЙ  ВОДЫ  АДСОРБЕНТАМИ, 

ПОЛУЧЕННЫМИ  ИЗ  МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ  РЕСУРСОВ 

ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
Изложены результаты исследований по использованию эффективных адсорбентов, 

полученных на основе торфа и природного алюмосиликата месторождений Липецкой 
области для очистки сточной воды промышленных предприятий от растворимых 
загрязнений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Липецкая область — один из высокоразвитых промышленно-аграрных регионов 

Российской Федерации. Этому способствует выгодное географическое положение: 

пересечение транспортных магистралей Север… 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Высокоэффективные адсорбенты используются в различных процес-сах: при 

решении экологических проблем… 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности 

и целесообразности использования синтетических адсорбентов, полученных на основе 

торфа и природного алюмосиликата, в процессах очистки и доочистки сточных и 
питьевых вод… 
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